
Technical Note 006

磁性微球外观颜色的差异来源及其对性能的影响

简介

本文档概述了MagneStar®磁性微球外观颜色随放置时间产生变化的原因，并通过理化性质的相关数据证明随着磁珠颜
色的变化其性能并不会改变。
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适用对象

本文档适用于MagneStar®磁性微球，包括MagneStar® MS系列磁性氧化硅微球、MagneStar® MP系列磁性聚合物微球
和MagneStar® MA系列磁性琼脂糖微球。

磁性微球外观颜色变化的原因

MagneStar® 系列磁性微球由于内部存在磁性材料，外部包覆了二氧化硅或聚合物包层，故外观一般呈现为棕色至棕
褐色。磁性微球内部的磁性材料一般为Fe3O4及γ-Fe2O3混合的形式，使得磁珠具备铁磁性或超顺磁性。Fe3O4呈黑色，
γ-Fe2O3呈红褐色，磁性材料中Fe3O4的占比越高则微球的外观颜色更深。新制的磁性微球一般呈深棕褐色。
随着放置时间的变化，Fe3O4在空气中逐步氧化为γ-Fe2O3 。该转化过程不会导致磁珠的分散性、磁响应时间等基本理
化性质发生变化，对磁珠的产品性能也不产生任何影响。
这一内部磁性材料所发生的变化会导致磁珠的外观由棕褐色逐步向棕色发生转变，如下图所示，颜色变化的程度与产
品在空气中与氧气接触的程度有关。

放置3个月 放置1年 放置3年新制



苏州纳微生命科技有限公司
地址：苏州工业园区金鸡湖大道 号纳米城东北区 幢 层9 9 NE - 3 7 3

版本号：V01
修订日期：2022年08月

磁性微球在存储有效期内的稳定性（以MagneStar® MS500-COOH为例，冷藏保存36个月）

4℃保存效期内全血基因组DNA提取结果统计

结论：随着放置时间的变化，MagneStar® 系列磁性微球内部磁性材料中的Fe3O4逐步氧化成γ-Fe2O3 ，导致磁珠的外观
由棕褐色逐步向红棕色发生转变，但效期内的理化性质及性能测试结果均符合要求，不影响产品的使用。

表面羧基量随储存时间的变化磁响应时间随储存时间的变化
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